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FIG. 2. — Plan de I’armature originale (coté d’un carré : 1 cm).

Ce type d’armature est fort différent des
pointes classiques et son usage n’est pas
évident pour les personnes non averties. Fixée
par la douille a2 une hampe de fieche classique,
elle peut étre projetée, le réceptacle garni
de matieéres incandescentes, vers une cible
hors de portée par d’autres moyens. Les
objectifs potentiels sont, cela va sans dire,
des matériaux combustibles, on pense ainsi
aux engins d’attaque d’un assiégeant, ou aux
constructions de 1’assiégé : palissades, hourds,
charpentes, et chaumes des toitures bien sir. Il
s’agit donc d’une armature destinée a la guerre
de siege et dont I'utilité est faible, voire nulle,
en rase campagne.

3. LES FLECHES MEDIEVALES

Le Moyen Age est une période qui s’étend
de 457 a 1453 (dates officielles), soit pres de
mille ans. Pendant une telle période I’archerie,
comme toutes les techniques guerrieres, a
évolué. On situe généralement I’apogée de
I’archerie médiévale pendant la guerre de Cent
Ans (1337-1453). Lors de cette guerre, des
corps d’archers organisés ont mis a mal, avec
des effectifs souvent limités, de puissants corps

d’armée francgais engagés souvent inconsidéré-
ment, il est vrai. Les corps d’archers anglais
atteignirent une telle efficacité que leur ma-
tériel fut copié dans toute ’Europe, au point
que le terme d’«arc anglais» devint le nom
francais du «longbow ». Certains nobles, tels
que les ducs de Bourgogne, intégrérent dans
leurs troupes des corps d’archers constitués sur
le modele anglais.

La forteresse de Logne a été détruite en
1521 par les troupes de Charles Quint. Nous
avons donc jugé opportun de réaliser les fits
de fleches servant a I’expérimentation sur
base des caractéristiques des fleches anglaises
produites entre les X1v°® et XVI°® siecles. Mais,
il n’y a aucune certitude quand a la contempo-
ranéité de cette armature incendiaire avec la
destruction de la forteresse de Logne.

Pendant la guerre de Cent Ans, les archers,
engagés en grand nombre, pratiquaient le
tir de saturation. Le moindre engagement
consommait des quantités effroyables de pro-
jectiles (les archers anglais avaient une ca-
dence de tir de I’ordre de dix fleches ajustées a
la minute). Pour répondre a ces contraintes,
les fleches étaient déja standardisées afin de
permettre une production a grande échelle.
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FI1G. 3. — Aspect des empennages reconstitués.

Peu de fleches médiévales sont parvenues
jusqu’a nous et encore sont-elles toutes incom-
plétes (2 notre connaissance) :

— une fleche a été retrouvée fichée dans la
charpente d’une tourelle de Westminster
Abbey, mais elle ne comporte plus d’em-
pennage;

d’autres projectiles ont été retrouvés dans
I’épave du Mary-Rose, navire anglais coulé
en 1555 a proximité de Portsmouth.
3500 fieches s’y sont conservées a l'ex-
ception des empennages et des armatures.
Provenant d’une source unique, elles ne
peuvent étre considérées que comme le
reflet d’'une production régionale a une
époque déterminée.

Les fats étaient fabriqués aux dépens
de bliches ou de planches refendues de
fréne, de pin, ou de peuplier (bien que
d’autres essences soient également attestées
dans la littérature) et pouvaient étre de formes
variables : cylindriques, coniques, biconiques.
Au niveau de I’encoche taillée a une extrémité,
le Gt était parfois renforcé par une piece en 0s
ou en corne insérée a 90 degrés de I’encoche
et du sens des fibres du bois.

A proximité de I’encoche étaient fixées
trois plumes orientées a 120 degrés I'une de
l'autre, la plume coq étant posée a 90 degrés
de I'axe de ’encoche. Ces collages réalisés a
I’aide de colle d’os ou de peau (colles sensibles
a ’humidité) étaient renforcés par une ligature
courant tout le long de I’empennage en
décrivant une spirale qui emprisonne les trois
pennes. Traditionnellement, on empennait les

fleches de plumes d’oies, mais les plumes de
paons et de cygnes ont également été utilisées.

L’autre extrémité de la fleche était taillée
en cone pour pouvoir y placer la pointe. Les
pointes y étaient simplement emboitées ou
collées. Certains auteurs expliquent qu’ainsi
le fer de fleche restait dans la plaie ou
dans la terre empéchant la récupération des
projectiles par l’adversaire et aggravant le
handicap du blessé. Des pointes de fleches
barbelées, destinées a la chasse, étaient fixées
au fat de fleche par un rivet.

On distingue essentiellement quatre types
de pointes (fig. 4) :
les pointes perforantes (ou boujon);
les pointes coupantes;
les pointes hémorragiques;
les pointes barbelées qui semblent surtout
destinées a la chasse, mais également
utilisées au combat.

Chaque type de pointe existe en différentes
longueurs et variantes. Ainsi y a-t-il des
Bodkins coniques, de section triangulaire,
carrée, etc.

D’autres données proviennent d’archives,
de textes anciens, ou de traditions d’archerie
encore en vigueur actuellement. Ainsi, la
British Long-Bow Society (B.L.B.S.), société
anglaise conservant les traditions de I’archerie
médiévale britannique, a défini des spécifica-
tions de projectiles utilisés pour une compé-
tition appelée «standard arrow » (fleche stan-
dard). A lorigine, le terme «standard arrow »
désigne une épreuve de tir a I’arc en distance.
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F1G. 4. — Aspect général de quelques types de pointes
médiévales. De haut en bas : pointe perforante,
pointe coupante, pointe hémorragique, pointe barbelée.

Cette compétition, existant déja en Angleterre
sous le réegne d’Henry VIII, était également
connue sous le nom de «war arrow » (fleche
de guerre) et «sheaf » (gerbe). Le projectile
utilis¢ était une fleche normalisée pour la
guerre, celle que 'archer recevait sur le champ
de bataille au moment de I’engagement.
Les caractéristiques de ces fleches sont les
suivantes :
— la longueur du fat (sans la pointe) est de
80,01 cm (31.5");
— la longueur du fit (pointe comprise) est de
82,55 cm (32.5");
— le diameétre de la hampe est de 0,95 cm
(3/8");
— l’empennage, qui peut avoir des formes
diverses, a une hauteur maximum de 1,9 cm

(3/4") et une longueur minimum de 15,2 cm

(6");

— la masse minimale (pointe comprise) est
de 52 g, soit (sur base d’une pointe de 16 g)
une masse minimale de 44 g pour le fit
(empennage compris).

C’est sur base de ces données que nous
avons réalisé les fleches qui ont servi a tester
nos reconstitutions d’armatures incendiaires.
En comparaison avec les projectiles utilisés
pour les arcs actuels, ces fleches sont lourdes,
mais I’équipement protecteur des soldats de
I’époque imposait une telle masse pour avoir
un effet vulnérant. Les arcs utilisés étaient éga-
lement beaucoup plus puissants qu’actuelle-

ment et atteignaient des puissances moyennes
de 120 a 140 livres.

3.1. Description des fiits de fleches
expérimentaux

Les fleches utilisées pour cette expérimen-
tation ont été réalisées comme suit.

1. Les flts (provenant de baguettes rondes de
pin achetées dans le commerce) ont 9 mm
de diametre et 82,5 cm de long.

2. Perpendiculairement au sens des fibres du
bois, un trait de scie a été réalisé sur une
longueur de 4,5 cm et une épaisseur de
2 mm. Un insert en os y a été collé a 'aide
de colle d’os afin de renforcer I’encoche.

3. L’encoche destinée a accueillir la corde
d’arc a été taillée perpendiculairement a cet
insert. Cette encoche a une profondeur de
5 mm et une largeur de 4 mm.

4. Aux dépens de plumes d’oie, on a réalisé
pour chaque fleche des plumes triangulaires
de 16 cm de long et de 2 cm de haut.
Cette forme nous a paru la plus plausible
car la plus rapide a découper. A chaque
extrémité de la plume, le rachis a été
conservé sans barbes sur une longueur de
0,5 cm afin de permettre la ligature (ce
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FIG. 5. — Spécifications émises par la B.L.B.S. en ce qui concerne la «standard arrow ».
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qui donne une longueur de plume utile de
15 cm et donne ainsi a la fleche compléte
une surface d’empennage de 45 cm?. apres
collage de 'empennage a la colle de contact
[sic], une ligature en fil de lin a été posée
tout le long de ’empennage comme suit :
la base des trois plumes a été surliée par
quelques tours de fil bien serrés; le méme
fil a ensuite été enroulé en spirale tout
le long de I’empennage en écartant les
barbes a chaque passage; quelques tours
a l'extrémité de ’empennage ont cloturé
cette ligature de renfort.

5. Dextrémité vulnérante du fit a été rendue
conique afin de pouvoir s’emboiter dans les
douilles des armatures.

Les fits de fleches terminés ont une masse
moyenne de 38,5 g, elles sont donc 6 g plus
légeres que les spécifications de la B.L.B.S.
(malgré une longueur du fit supérieure de
1 cm).

4. LES QUESTIONS SOULEVEES PAR
CETTE ARMATURE INCENDIAIRE

Dés que nous avons eu l’armature en
mains, nous avons énoncé de nombreuses
questions au niveau du principe de fabrication,
de la portée d’un tel projectile par rapport a
une fleche normale, des matieéres combustibles
a utiliser. C’est pour répondre a celles-ci que
nous avons mis sur pied ces essais.

La fabrication d’une telle pointe devait
sans doute étre standardisée, afin d’en faciliter

la production, mais aussi pour obtenir des tirs
réguliers.

La pointe de la «standard arrow » définie
par la B.L.B.S. pése au moins 16 g, 'armature
originale de Logne pese 36 g, tandis que nos
reconstitutions les plus fideles (essais 2 et 3)
pesent 43 et 44 g. Une telle surcharge pondé-
rale devait avoir un effet non négligeable sur
la portée et la précision. La fleche n’emportant
qu’un petit volume (20,5 cm? sur I’original &
Logne) de matiéres inflammables, il fallait sans
doute les tirer en quantités pour obtenir un ré-
sultat. Quelles sont les matiéres inflammables,
disponibles a I’époque et susceptibles de voler
sans s’éteindre pour initier un incendie en fin
de trajectoire ?

5. ESSAI DE RECONSTITUTION DE
POINTES INCENDIAIRES

Comme il s’agit d’'une pointe médiévale,
nous n’avons utilis€ pour les divers essais
que des techniques et des outils connus a
cette époque : forge, marteaux, pinces (scie)
et enclume pour les outils, tiges de sections
carrées de 6 et 8 mm en acier doux comme
matiere premiere pour la réalisation des
pieces. Quel que soit le mode opératoire suivi
pour la réalisation de la piece, il a toujours fallu
recourir a au moins une soudure pour chaque
picce. Les soudures ont été faites a la forge
avec un appoint de borax (du fer pur aurait
pu étre soudé sans aucun adjuvant mais nous
ne disposions que d’acier doux). Deux modes
opératoires différents ont été essayés.

- i e — T\
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FIG. 6. — Mode opératoire utilisé pour la premiére reconstitution.
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5.1. Premier essai

Nous avions d’abord pensé réaliser 1’en-
semble de l'objet en partant de trois tiges
de fer, mises en forme et soudées aux deux
extrémités, pour faire la pointe et la douille.
Ce premier essai peut se décomposer en cinq
€tapes successives.

1. Préparation de trois morceaux de carré
d’acier doux de 6 mm de c6té environ et de
10 cm de long.

2. Ces trois morceaux d’acier ont été forgés
pour donner trois tiges de 3 a 4 mm de
section. Ces tiges sont ensuite mises en
forme de maniere a présenter un arceau
semi-circulaire.

3. Les trois tiges ont été rassemblées par une
extrémité et soudées pour former la pointe
de ’armature.

4. A lautre extrémité, les trois tiges sont
soudées puis forgées en vue de former la
douille.

5. La douille est préparée en forgeant la
deuxieme soudure pour lui donner la forme
d’un triangle relié au reste de ’armature
par le sommet.

6. Le triangle formé lors de I’étape précédente
est enroulé en cone de facon a former la
douille dans laquelle sera emmanchée la
hampe de fleche.

Nous n’avons pu réaliser ce processus
jusqu’au bout. Nous n’avons pas réussi a
souder les trois tiges de maniere suffisamment
homogeéne pour pouvoir ensuite réaliser la
douille.

Conclusion de cet essai

— Le temps nécessaire a la réalisation d’'une
armature est important (nous avons tra-
vaillé environ deux heures sans pouvoir
mener 'ouvrage a terme).

— La deuxieme soudure est délicate a réali-
ser. On doit obtenir un bloc de matiere tout
a fait homogene car c’est a partir de cette
soudure que doit étre réalisée la douille
d’emmanchement.

— Entre les deux soudures doit étre gardée
en réserve une longueur égale et suffisante
pour chacune des trois tiges afin de
pouvoir aménager le réceptacle portant la
matiere incandescente. Il est donc délicat
d’obtenir une armature équilibrée et dont
la production peut étre réguliere et suivie.

5.2. Deuxieme essai

Pour les deux essais suivants, nous sommes
partis d’une tige d’acier doux de section carrée
de 8 mm de cdté qui a été mise en forme de

1 2 3
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F1G. 7. — Mode opératoire utilisé pour la seconde reconstitution.
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maniére a ne nécessiter qu’une soudure pour
la pointe.

Le second essai peut se décomposer en six
étapes successives.

1. La piece de départ est un morceau d’acier
doux de section carrée de 8 mm de coté et
long d’environ 15 cm.

2. La tige est martelée a chaud sur environ
12 213 cm afin d’obtenir un plat de + 21 mm
de large et £+ 3 mm d’épaisseur. L’autre
extrémité est laissée dans I’état initial.

3. L’extrémité non travaillée de la piece est
forgée de maniere a former un triangle
rattaché par son sommet au plat précédem-
ment formé.

4. Ce triangle chauffé est faconné en cone de
maniére a former la douille de I’armature.

5. Lalarge palette obtenue lors de la premiére
étape est sectionnée dans le sens longitu-
dinal de maniére a former une espece de
fourchette a trois dents. (Lors de cet essai
la piece fut sciée, mais on aurait obtenu
le méme résultat au burin, ou au tranche a
chaud.)

6. Les trois dents de la «fourchette» sont
régularisées.

7. Les trois dents, ramenées les unes contre les
autres, sont réunies et soudées a la pointe
(la soudure s’est faite en deux étapes : les
trois tiges chauffées ont été enroulées en
une spirale, cet assemblage de trois pieces
en contact intime a été réchauffé et soudé
a la forge (a 'aide de borax).

8. La partie centrale des trois tiges a été
chauffée au rouge et les dents mises en
forme définitive a la pince et/ou au marteau
et a ’enclume.

Conclusion du deuxiéme essai

— Le temps de réalisation total de I’armature
a été d’environ 1 h 30.

— Ce procédé est plus simple puisqu’il ne
nécessite qu'une seule soudure. La facilité
du procédé vient également du fait qu’on
ne manipule qu’une seule piece (alors que,
dans le premier essai, il fallait manipuler et
assembler trois pieces).

— La piece obtenue est plus grande que
l'original (21,5 cm) alors que la longueur
de ’original est de 14 cm.

Cette piece a été faite sur base d’un plan
dessiné a partir d’'une photo de I'original

i

Fi1G. 8. — Les deux premieres reconstitutions selon les
modes opératoires 1 et 2 (c6té d’un carré : 1 cm).

(fig. 2), la différence de longueur s’explique

par les raisons suivantes :

— il s’agissait d’un essai destiné a tester
la validité du mode opératoire que nous
avions imaginé.

— nous avons tenu compte autant que pos-
sible des dimensions de 1’original, mais la
longueur réelle des tiges entre douille et
pointe a été mal appréciée. La longueur
excédentaire des tiges a été convertie en
une douille d’une longueur excessive.

5.3. Le mode opératoire final

Afin de se rapprocher du modéle original et
de limiter la masse de ’armature, nous avons
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imaginé une version améliorée du second

mode opératoire.

1. Le point de départ est le méme que pour
I’essai précédent : un morceau d’acier doux
de section carrée de 8 mm de coté et long
d’environ 15 cm.

2. Une des extrémités de la tige est martelée
a chaud de maniére a former un triangle
rattaché par son sommet au reste de la
piece.

3. Ce triangle chauffé est mis en cone de
maniere a former la douille de I’armature.
Cette douille a une longueur d’environ
5 cm.

4. Le reste de la tige (environ 9 cm) est
martelé a chaud afin d’obtenir un plat de
+ 21 mm de large et + 3 mm d’épaisseur
et d’environ 9 2 10 cm de long (il y a un
allongement de la piece d’origine du fait du
martelage).

5. Cette large palette formée est sectionnée
dans le sens longitudinal de maniere a
former une espece de fourchette a trois
dents.

6. Les trois dents de la «fourchette» sont
régularisées.

7. Les trois dents, ramenées les unes contre les
autres, sont réunies et soudées a la pointe
(la soudure s’est faite en deux étapes : les
trois tiges chauffées ont été enroulées en

une spirale, cet assemblage de trois pieces
en contact intime a été réchauffé et soudé
a la forge (a 'aide de borax).

8. La partie centrale des trois tiges a été
chauffée au rouge et les dents mises en
forme définitive a la pince et/ou au marteau
et a ’enclume.

Ce mode opératoire a été testé avec succes
le 24 janvier 1999. Cet aprés midi 1a, nous
avons réalis¢é deux pointes beaucoup plus
proches de I'objet original en un peu plus
d’une heure pour chacune. Il s’agit des pieces
dénommées essais 2 et 3 dont les dimensions
sont reprises dans le tableau 1, ainsi que celles
de I’armature originale et de I’essai n° 1.

Il existe une série de petites différences
entre la piece originale et les reconstitutions 2
et 3 (qui sont les plus fideles) :

— la pointe de I’armature originale est plus
effilée et de section carrée;

— pour nos reconstitutions, la soudure de la
pointe a été faite apres avoir tordu les
trois tiges en hélice. L'original ne semble
pas avoir subi pareil traitement, ce qui
suppose une soudure tout a fait homogene
des la base de la pointe, ou un procédé de
construction différent;

— le réceptacle de I’armature originale est
plus petit et a un volume sphérique; sur

£ 7, DE (00—
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F1G. 9. — Mode opératoire utilisé pour la troisieme reconstitution.
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Tableau 1
Dimensions des différentes pieces

Original Essai 1 Essai 2 Essai 3
Longueur de la douille 60 mm 100 mm 70 mm 70 mm
Longueur du réceptacle 40 mm 70 mm 55 mm 50 mm
Longueur de la pointe 35 mm 45 mm 31 mm 28 mm
Longueur totale 135 mm 215 mm 156 mm 160 mm
Masse 36¢g 622¢ 445¢ 431 ¢
Diametre ext. douille (a la base) 12 mm 13 mm 12 mm 12 mm
Diameétre int. douille (2 la base) 9mm 11 mm 10 mm 10 mm
Profondeur de la douille - 44 mm 39 mm 41 mm
Dimension du réceptacle 35x35mm | 30x49mm | 24 x40mm | 28 x 40 mm

nos reconstitutions, il a davantage la forme
d’une olive;

— la pointe originale a un aspect plus effilé
que nos reconstitutions. Elle est aussi plus
légere (36 g pour 'original contre 44 et 43 g
pour nos reconstitutions);

— la douille de ’armature originale est plus
courte.

F1G. 10. — Les deux armatures reconstituées en suivant
le troisitme mode opératoire (co6té d’un carré : 1 cm).

6. DES COMPARAISONS AVEC D’AUTRES
PIECES

Nous avons tenté de trouver d’autres pieces
d’un méme usage, soit dans des collections, soit
dans la littérature. Nos recherches n’ont pas
donné de grands résultats : ce type d’armature
est méconnu, ce qui est somme toute assez
normal, puisqu’elle est d’usage limité. Voici
néanmoins la liste des informations collectées.

— Deux pointes ont été retrouvées a Logne,
sans certitude quant a leur provenance :
défense ou attaque de la place? La
deuxiéme armature (conservée au musée
abbatial de Stavelot) est, d’aprés Monsieur
B. Wery, différente de la piece copiée.
Dans le livre Le Costume, UArmure et
les Armes au temps de la chevalerie,
Funcken (1977, p. 125) présente une pointe
incendiaire dont le réceptacle est formé de
quatre tiges.

L’Encyclopédie médiévale (Viollet-Le-
Duc, 1996) n’en parle pas, mais il est
vrai que lauteur s’attarde fort peu sur
I’archerie. On y trouve dessins et mentions
de fleches explosives utilisées aux Xv°® et
xVvI°® siecles, lorsque l’arc faisait encore
concurrence aux armes a feu.

Dans le livre English Longbowman
1330-1515 (Bartlett et al., 1997, p. 60), on
trouve une photo d’un document de la
chronique de Diebold. Sur cette ceuvre, on
voit distinctement deux archers attaquant
au moyen de fleches explosives une place
défendue par des porteurs d’armes a feu,
mais les auteurs ne font aucune mention
des projectiles particuliers représentés.
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7. ESSAIS DE TIR

Une fois les armatures et les fleches recons-
tituées, il restait encore a les expérimenter.
Nos essais ont été faits dans deux domaines :
les distances d’utilisation et les moyens de
transporter le feu.

7.1. La portée de ce genre de projectile

En voyant et en soupesant le projectile,
nous émettions beaucoup de réserve quand
a la portée et au vol de ces fleches. La
surface importante des empennages, la masse
des flits et des armatures semblaient E&tre
prohibitives. Lors des essais, nous avons
pourtant facilement atteint des portées de 50 a
60 m en tirant la fleche sous un angle de 35
a 40° avec un arc de 55 1bs. Sachant que nos
arcs ont une puissance inférieure a celle des
arcs de guerre, il n’est pas illusoire de parler de
portées d’environ 100 m, d’autant plus que les
armatures reconstituées sont 20 % plus lourdes
que 'originale.

7.2. Les matieres incandescentes
transportées

Pour qui a déja apprécié la vitesse a
laquelle des fleches sont propulsées par un
arc de puissance moyenne, la vision de fleches
incendiaires volant avec de belles grandes
flammes tout le long de la trajectoire est un
fantasme cinématographique.

Avant tout essai de tir, nous avions déja
émis des remarques au sujet des matieres
inflammables a utiliser en pareil cas : la com-
bustion doit s’amorcer facilement, elle doit
étre insensible a des courants d’air importants
et a I'impact la combustion doit encore étre
assez vive, ou se ranimer suffisamment vite
pour initier un foyer d’incendie en présence de
matériaux inflammables.

7.2.1. Essais préliminaires

Quelques essais préliminaires on été faits
avec diverses matieres.

— Les tirs effectués avec de 1’étoupe de
chanvre imprégnée, juste avant le tir, de
goudron végétal (poix) ont montré que
le courant d’air éteint la fleche lors du
vol. D’autres types de produits chimiques
devraient permettre de vaincre cet écueil,

mais encore faut-il que ces produits aient
déja été disponibles au Moyen Age.

— Les tirs réalisés en garnissant le réceptacle
d’'un morceau de charbon de bois ont
permis de vaincre le probleme de 1’extinc-
tion par courant d’air, mais celui-ci active
tellement la combustion que le charbon de
bois diminue trés rapidement de volume et
tombe du réceptacle a 'impact.

— Les essais réalisés en garnissant 'armature
d’un morceau d’amadou (amadouvier) non
trait¢ ont donné les mémes résultats que
le charbon de bois, avec néanmoins, une
moindre diminution de volume.

7.2.2. Seconde série d’essais

Une seconde série d’essais a eu lieu le
4 juillet 1999 avec les matériaux suivants.

Toute une série de boules d’étoupe ont été
préparées comme suit : de la filasse de chanvre
des meches de 4 a2 5 m de long. Ces méches
de chanvre ont été trempées puis séchées dans
une solution aqueuse a 15 % de nitrate de
potassium. Par ce traitement, le chanvre a été
imprégné d’un comburant destiné a faciliter
I’allumage et a empécher ’extinction en vol.
Une fois séchée, les meches ont été roulées en
autant de pelotes de la taille du réceptacle des
armatures.

Des morceaux de champignon amadouvier
ont également subi le méme traitement en vue
de tests complémentaires.

Divers produits ont été utilisés pour ces
tests :

— du goudron végétal aussi appelé poix;
Ce produit provient de la distillation du
bois. On en faisait un usage important
au Moyen Age pour le calfatage des
embarcations, I'imprégnation des tissus
et des cordes, mais également pour la
confection des torches.

— de I'alcool;
Il s’agit également d’un sous-produit
de la distillation du bois ou de ma-
tieres alimentaires (grain, fruits, etc.).
L’alcool méthylique ou éthylique était
déja connu au Moyen Age, son usage
est envisageable dans notre application.

— du nitrate de potassium.
Nom chimique du salpétre, il est un
constituant essentiel de la poudre a
canon. Il était également utilisé pour
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la préparation des meches de briquet a
percussion; il n’est donc pas anachro-
nique d’en faire usage dans ce test.
D’autres produits inflammables et volatils,
issus de la distillation des goudrons ou des
bitumes naturels (pensons au feu grégeois fort
utilis€ au Moyen-Orient), étaient sans doute
disponibles.
Les échantillons suivants ont été testés :

— des meéches de chanvre imprégnées de
nitrate de potassium (salpétre);

Une fois allumée I’étoupe brlle en
pétillant et ne s’éteint plus. En vol,
la combustion s’active et la fleche
laisse dans son sillage un filet de
fumée grise. A l’arrivée, I'étoupe briile
encore mais, du fait qu’il s’agit d’une
combustion sans flamme, il n’a pas
été possible d’enflammer le ballot de
roseaux servant de cible.

— des morceaux de champignon traités au
nitrate de potassium (amadouvier);

Méme s’il briile et ne s’éteint pas en
vol, ’amadou nitraté ne convient pas,
car il brile trop lentement et surtout
la surface de champignon en ignition
reste faible ce qui limite le pouvoir
incendiaire du projectile ainsi chargé.

— des meches de chanvre traitées au nitrate
de potassium et imprégnées avant le tir de
goudron végétal;

La meéche s’allume facilement, et donne
des flammes avant le tir. Si elles
s’éteignent en vol, elle se rallument
presque spontanément a I'impact, ceci
tient a la présence du nitrate de po-
tassium qui entretient une combustion
d’autant plus vive que le vol est rapide.
Apres impact dans la botte de roseau,
I’étoupe se met a briler et dégage une
fumée importante avant d’enflammer le
roseau. Nous avons pu tirer la méme
fleche avec la méme charge d’étoupe
a trois reprises sans devoir la rallumer
entre les tirs. Le temps de combustion
de la meéche est de 5 a 10 minutes,
les meches ainsi traitées et imprégnées
briilent moins vite que la meche simple-
ment nitratée.

— des meches de chanvre traitées au nitrate
de potassium et imbibées d’alcool avant le
tir.

La meche s’allume tres facilement et
I’on obtient autour du réceptacle une

espece de boule de feu qui briile en
courtes flammes rouge bleu. Lors du
tir, la fleche part en faisant un bruit
de lampe a souder, avec parfois de
courtes flammeéches qui s’échappent du
réceptacle. A T'arrivée dans la cible,
I’étoupe se ranime trés vite et donne
des flammes qui communiquent sans
peine le feu a la botte de roseaux. Le
temps entre I'impact et la mise a feu de
la cible a été inférieur a 45 secondes.

Lors de tous les tirs dans les bottes de
roseaux, nous avons été surpris de la tres faible
pénétration des fleches dans la cible, méme
lors de tirs a courte distance. Ce fait était
prévisible du fait de la taille de I’armature,
mais cela nous a néanmoins causé une certaine
surprise lors des premiers tirs.

8. CoNCLUSION

Ainsi que le montre cet article, ce type
d’armature est tout a fait efficace. A la portée
de tout forgeron un peu équipé et compé-
tent, elle pouvait entrer dans la panoplie de
I’attaquant ou du défenseur de place-forte
médiévale. Son usage étant limité a certaines
actions de guerre, ce genre d’armature n’a pas
dl connaitre une production de masse. Il est
donc logique qu’elle soit aussi peu présente
dans la littérature et les vitrines de musée.
Nous espérons que cet article aura levé un
coin du voile entourant ce type de projectile
pourtant si présent dans 'imaginaire populaire
et cinématographique. Le sujet nous a paru
digne de quelques tentatives de reconstitutions
et de tirs, aussi instructifs que ludiques, I’étape
suivante sera la reconstitution d’autres types
de pointes.
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